OBJETIVO

ENSAIOS

Com o objetivo de classificar e estabelecer formas e dimensdes a
serem aplicadas as bocas—de—ledo destinadas ao Bairro Jardim
Primavera, foi elaborada esta norma.

A boca—de—ledo de grelha—Tipo B econstituida de um conjunto
de elementos denominados GRELHA—QUADRO—-CANTONEIRA.

GRELHA: £ o dispositivo constituido por barras longitudinais

e transversais, possuindo abertura destinadas a captacdo do
volume d d&gua.

QUADRO OU CAIXILHO: E o dispositivo destinado a receber a grelha.
APLICACOES

As grelhas devem ser assentadas obrigatoriamente com rebaixo
nas sarjetas e em nivel.

As bocas—de—ledo de grelha devem ser instalados em pontos
intermediarios das sarjetas.

Ndo devera ser permitido a instalagdo das bocas—de—ledo em ruas
sem sarjetas.

ESPECIFICAGOES

Esta especificagcdo fixa as caracteristicas técninas exigiveis no

recebimento das grelhas — quadros de concreto armado e
cantoneiras.

MATERIAIS:
CONCRETO: O concreto deve ser constituido de cimento Portland,

agregados, dqua, com a sequinte resisténcia:

GRELHA fck > 25 MPa
QUADRO OU CAIXILHO fck > 25 MPa
CANTONEIRA fck > 25 MPa

CIMENTO: O cimento deve ser de alta resisténcia inicial e deverd
satisfazer o NBR—5733/80.

AGREGADOS: Os agregados devem ter didmetro menor que um terco
da espessura da parede das pegas e deverd satisfazer a
NBR—7211/83

AGUA: A dgua deve ser |limpida, isenta de teores prejudiciais de sais,

oleos, dacidos, alcalis e substdncias orgdnicas.

ADITIVOS: Os aditivos para modificagdo das condi¢gdes de pecas,

endurecimento, permeabilidade serdo utilizados desde que inalteradas
as condi¢cdes de resisténcias

ARMADURA: As armaduras devem ser de Aco CA—60B que deverd
satisfazer a NBE—7480/82. O recobrimento minimo da armadura

deverd ser em qualquer ponto de 1,0 cm.

AS PECAS: As pecas serdo fabricadas e curadas por processos que
assegurem a obten¢do de concreto homogéneo e compacto de bom
acabamento ndo sendo permitida qualquer pintura ou retoque.

As pecas deverdo ser dimensionadas para atenderem a ac¢do do
trem tipo TB—36 da ABNT.

As pecgas que apresentarem defeitos prejudiciais posteriormente, @
aceita¢do, atribuiveis & sua fabricagdo e ndo detectaveis na
recebimento podem ser rejeitadas até 6(seis) meses apds sua
aquisicdo. As pecas defeituosas serdo substituidas pelo fabricante

sem Onus adicional.

As pecas antes de submetidas aos ensaios de compressdo deverdo

ser inspecionadas.
INSPECAQ: Nesta fase serdo examinadas todas as pecgas quanto as

dimensdes e pesos estabelecidos nesta especificagdo. Se os resul—
tados dessa inspecdo conduzirem 4 recusa de 10% ou mais das
pecas apresentadas, toda a partida serd recusada. Somente as
pecas aprovadas na inspe¢do serdo submetidas aos ensaios res—
pectivos.

CONCRETO: Os concretos deverdo ser submetidos aos ensaios
prescritos na ABNT.

ACO: Os acgos deverdo ser submetidos aos ensaios prescritos

na ABNT.
BOCA—DE—LEAO: O ensaio de compressdo tem o objetivo de deter—
minar a resisténcia d@ compressdo da grelha e quadro de concreto

armado. Os ensaios deverdo ser executados obedecendo ao seguinte

roteiro:
O quadro serd assentado horizontalmente sobre uma mesa plana,

rigida, nivelada e indeformavel.

Coloca—se em sequida a grelha assentada devidamente no quadro
de forma idéntica & que ocorrerd durante o periodo de utilizag¢do.
Dispde—se o conjunto de modo que o ponto de aplicagdo carga
seja o meio da grelha. Eleva—se gradualmente a carga de modo

constante e aproximadamente iqual & velocidade de 6000 kg por
minuto. A carga serd aplicada no centro da grelha por intermédio
de um bloco de ac¢o de 200x300 mm, colocado transversalmente,
d velocidade especificada no ensaio.

Aumenta—se a carga até atingir a carga de trinca, que deve ser
registrada, em seqguida eleva—se o ensaio até a carga de ruptura.
Nenhuma pec¢a deverd trincar ou romper com carga inferior @

estabelecida no quadro a sequir:

DISCRIMINAGAO | riNch (ton) | RUPTURA" (ton
QUADRO 6 9
GRELHA 2 9
CANTONEIRA 4 9

NOTA: PARA ELABORACAO COMPLETA DOS ENSAIOS, CONHECER A
" INSTRUCAO TECNICA PARA BOCA—DE—-LOBO DE CONCRETO
ARMADO—SUDECAP ”.

QUANTIDADES

DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
ESCAVAGAO m3 / un 3,19
QUADRO CONC. un / un 2
GRELHA CONC. un / un 2
CANTONEIRA un / un 2
ALVENARIA 0,20 m2 / un 5,80
ARGAMASSA 1:3 m3 / un 0,11
FORMA m2 / un 1,03
CONCRETO fck > 20 MPa m3 / un 0,44
AGO CA—60 kg / un 5,60
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